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ZADÁNÍ:

PROVEDENÉ TESTY / ZKOUŠKY:

Měření prováděl:  Bc. Jiří Sváček

Vyhodnocení a sw simulaci prováděl: Ing. Michal Kunc, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY:

ČSN  73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN  73 0212-3

DIN EN 15620

DIN 15 185

DIN 18 202

Směrnice - VDMA Richtlinie "Floors for use with VNA trucks"

TR 34 (Concrete Society’s Technical Report 34) 

DATUM A MÍSTO MĚŘENÍ:

TESTOVANÝ OBJEKT:

45 m

17,8 m

1558 mm

Warehousesystems with guided industrial trucks; requirements on the ground, 

the warehouse and other requirements

Délka linií (uliček):

Počet linií (uliček):

Zakládací výška:

Rozchod kol zakladače:

1) Měření rovinnosti průmyslové strojně hlazené podlahy s cementovým potěrem za využití 

poloautomatického profilometru HFP

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty

2

8

Průmyslová podlaha s finální nášlapnou vrstvou zhotovenou z hlazeného vsypu.

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Tolerances, 

deformations and clearances

Toleranzen im Hochbau – Bauwerke

Na základě objednávky společnosti BEVA s.r.o. bylo provedeno měření rovinnosti průmyslové 

podlahy určené pro pohyb skladovacích mechanismů v předem definovaných liniích.

22.10.2021 - novostavba vysokoregálové haly realizované v rámci akce "Skladovací hala 14 a související 

objekty, MACCO Organiques s.r.o. Bruntál DÉMOS Nitra" v areálu společnosti Macco Organiques s.r.o., 

Zahradní 1938/46c, 792 01 Bruntál
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

ZÁVĚR:

Dne v Brně05.11.2021

Zpráva byla vyhotovena v rozsahu 3 stran ve třech originálech. Součástí zprávy je Příloha 1 v rozsahu 

10 stran.

3Podélná stopa bude splňovat požadavek na rovinnost 3,00 mm na 2 m úseku.

Příčná stopa bude splňovat požadavek na rovinnost 1,10 mm na rozchodu kol zakladače 1 558 mm.

Hodnotící kritéria jsou v grafech znázorněna červenými čarami.

www.tzib.cz   info@tzib.cz

Technický a zkušební institut Brno

Technical and testing institute Brno

Pěšina 10    Brno    619 00

Pro měření bylo použito poloautomatického profilometru HFP a pro vlastní interpretaci byl použit 

interní statistický SW v extrapolačním režimu pro maximální délku měřené vzdálenosti 

(L = 4,0 m). Grafické znázornění v příloze – absolutní měření prováděné na 2 m úseku podélně a 

příčném úseku rozchodu kol – tj. 1558 mm.

Na náhodně vybraných pozicích bylo provedeno 10 měření lokální rovinnosti za využití měrné latě 

délky 2 m pomocí měrného klínku 0-20 mm.  Podlaha vykazovala odchylky od místní rovinnosti do       

3 mm na 2 m lati na všech měrných pozicích.

Ing. Michal Kunc, Ph.D.

Provedli jsme měření rovinnosti průmyslové podlahy v podélném a příčném směru stopy dle uzavřené 

smlouvy o dílo.

Technický a zkušební institut Brno 



Skladovací hala 14

MACCO Organiques s.r.o., Bruntál

Zadavatel:

BEVA s.r.o.

Dominikánské náměstí 187/5

602 00 Brno

IČ: 25556509

Dne 5.11.2021 vypracoval Ing. Michal Kunc, Ph.D.

Profilometrická měření
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LINIE 1

Pravé Levé Příčné

0 - 1 87,32% 96,84% 99,97%

1 - 2 11,79% 2,93% 0,03%

2 - 3 0,89% 0,23% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

Rozmezí (mm)

Tabulka výskytu četnosti nerovností
Četnost ve stopě
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LINIE 2

Pravé Levé Příčné

0 - 1 86,06% 96,96% 100,00%

1 - 2 12,04% 2,95% 0,00%

2 - 3 1,90% 0,09% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

Rozmezí (mm)

Tabulka výskytu četnosti nerovností
Četnost ve stopě
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LINIE 3

Pravé Levé Příčné

0 - 1 91,19% 97,15% 99,39%

1 - 2 8,81% 2,47% 0,61%

2 - 3 0,00% 0,38% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

Rozmezí (mm)

Tabulka výskytu četnosti nerovností
Četnost ve stopě
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LINIE 4

Pravé Levé Příčné

0 - 1 85,46% 95,93% 99,97%

1 - 2 13,87% 4,07% 0,03%

2 - 3 0,67% 0,00% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

Tabulka výskytu četnosti nerovností
Četnost ve stopě
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LINIE 5

Pravé Levé Příčné

0 - 1 87,60% 96,99% 98,90%

1 - 2 11,51% 3,01% 1,10%

2 - 3 0,89% 0,00% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

Rozmezí (mm)

Tabulka výskytu četnosti nerovností
Četnost ve stopě
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LINIE 6

Pravé Levé Příčné

0 - 1 84,23% 96,54% 100,00%

1 - 2 15,44% 3,46% 0,00%

2 - 3 0,34% 0,00% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.

Rozmezí (mm)
Četnost ve stopě
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LINIE 7

Pravé Levé Příčné

0 - 1 87,32% 97,73% 100,00%

1 - 2 12,68% 2,27% 0,00%

2 - 3 0,00% 0,00% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.
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Četnost ve stopě
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LINIE 8

Pravé Levé Příčné

0 - 1 92,74% 98,15% 100,00%

1 - 2 7,26% 1,85% 0,00%

2 - 3 0,00% 0,00% 0,00%

3 - 4 0,00% 0,00% 0,00%

4 - 5 0,00% 0,00% 0,00%

5 - 0,00% 0,00% 0,00%

suma 100,00% 100,00% 100,00%

Poznámka: Četnosti nerovností jsou uvažovány v absolutních hodnotách.
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